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IV

(Informacidn)

INFORMACION PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ORGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNION EUROPEA

COMISION EUROPEA

Comunicacién de la Comisién en el marco de la aplicacién de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre
la comercializacién de equipos a presion

(Publicacién de titulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislacién sobre armonizacion de la Unidn)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(2018/C 049/01)

La lista siguiente contiene referencias a normas armonizadas para equipos de presién y normas auxiliares armonizadas para
materiales utilizados en la fabricacion de equipos de presion. En el caso de una norma armonizada para materiales, la
presuncién de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad se limita a los datos técnicos de los materiales en la
norma y no presupone la idoneidad del material para un equipo especifico. Por consiguiente, los datos técnicos declarados
en la norma correspondiente al material se deberdn evaluar respecto a los requisitos de disefio del equipo especifico con
objeto de verificar que cumplen los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva sobre equipos a presion.

Fecha limite para obtener
OEN () Referencia y titulo de la norma Primera publicacién Refefencia de la.nqrma confo fr;?fizgciggpgcio ala
(y documento de referencia) DO retirada y sustituida norma sustituida
Nota 1
1 ) 6) 4) ()
CEN EN 3-8:2006 12.8.2016
Extintores portdtiles de incendios. Parte 8: Re-
quisitos adicionales a la Norma Europea EN 3-7
para la construccion, resistencia a la presion y los
ensayos mecdnicos para extintores con una
presion maxima admisible igual o inferior a 30
bar.
EN 3-8:2006/AC:2007 12.8.2016
CEN EN 19:2016 12.8.2016
Vilvulas industriales. Marcado de vélvulas meté-
licas.
CEN EN 267:2009+A1:2011 12.8.2016
Quemadores automaticos de tiro forzado para
combustibles liquidos.
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CEN EN 334:2005+A1:2009 12.8.2016
Dispositivos de regulacion de presion de gas
(reguladores) para presiones de entrada inferiores
o iguales a 100 bar.
CEN EN 378-2:2016 17.11.2017 EN 378-2:2008 La fecha de esta publi-
Sistemas de refrigeracion y bombas de calor. +A2:2012 cacién
Requisitos de seguridad y medioambientales. Nota 2.1
Parte 2: Disefio, fabricacion, ensayos, marcado y
documentacién.
CEN EN 593:2009+A1:2011 12.8.2016
Vilvulas industriales. Vdlvulas metdlicas de
mariposa.
CEN EN 676:2003+A2:2008 12.8.2016
Quemadores automaticos de aire forzado que
utilizan combustibles gaseosos.
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 12.8.2016
CEN EN 764-4:2014 12.8.2016
Equipos a presion. Parte 4: Establecimiento de las
condiciones técnicas de suministro para materia-
les metlicos.
CEN EN 764-5:2014 12.8.2016
Equipos a presién. Parte 5: Documentos de
inspeccion de materiales metalicos y cumpli-
miento de la especificacion del material.
CEN EN 764-7:2002 12.8.2016
Equipos a presion. Parte 7: Sistemas de seguridad
para equipos a presiéon no sometidos a la accion
de la llama.
EN 764-7:2002/AC:2006 12.8.2016
CEN EN 1057:2006+A1:2010 12.8.2016
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de
cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccion.
CEN EN 1092-1:2007+A1:2013 12.8.2016
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para
tuberias, griferfa, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 1: Bridas de acero.
CEN EN 1092-3:2003 12.8.2016
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para
tuberias, valvulas, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 3: Bridas de aleacion de
cobre.
EN 1092-3:2003/AC:2007 12.8.2016
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CEN EN 1092-4:2002 12.8.2016
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para
tuberfas, griferfa, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 4: Bridas de aleaciones de
aluminio.
CEN EN 1171:2015 12.8.2016
Vilvulas industriales. Vélvulas de compuerta de
fundicion.
CEN EN 1252-2:2001 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Materiales. Parte 2: Re-
quisitos de tenacidad a temperaturas comprendi-
das entre - 80 °C y - 20 °C.
CEN EN 1349:2009 12.8.2016
Valvulas de regulacion para procesos industriales.
CEN EN 1515-4:2009 12.8.2016
Bridas y sus uniones. Bulones. Parte 4: Seleccion
de los bulones para los equipos sometidos a la
Directiva de Equipos a Presion 97/23/CE.
CEN EN 1562:2012 12.8.2016
Fundicién. Fundicién maleable.
CEN EN 1563:2011 12.8.2016
Fundicién. Fundicion de grafito esferoidal.
CEN EN 1564:2011 12.8.2016
Fundicién. Fundicién bainitica.
CEN EN 1591-1:2013 12.8.2016
Bridas y sus uniones. Reglas de disefio de las
uniones de bridas circulares con junta de
estanquidad. Parte 1: Calculo.
CEN EN 1626:2008 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Vélvulas para servicios
criogénicos.
CEN EN 1653:1997 12.8.2016
Cobre y aleaciones de cobre. Chapas y discos para
calderas, recipientes a presién y depdsitos para
agua caliente.
EN 1653:1997/A1:2000 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 1759-3:2003 12.8.2016
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para
tuberias, valvulas, accesorios y piezas especiales,
designacion por clase. Parte 3: Bridas de aleacion
de cobre.
EN 1759-3:2003/AC:2004 12.8.2016
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CEN

EN 1759-4:2003

Bridas y sus uniones. Bridas circulares para
tuberias, valvulas, accesorios y piezas especiales,
designacion por clase. Parte 4: Bridas de aleacion
de aluminio.

12.8.2016

CEN

EN 1797:2001
Recipientes criogénicos. Compatibilidad entre el
gas y el material.

12.8.2016

CEN

EN 1866-2:2014

Extintores de incendio méviles ; Parte 2: Requi-
sitos para la construccion, resistencia a la presion
y ensayos mecdnicos de extintores que cumplen
con los requisitos de la Norma Europea EN 1866-
1 y con una presiéon maxima admisible igual o
inferior a 30 bar.

12.8.2016

CEN

EN 1866-3:2013

Extintores de incendio mdviles. Parte 3: Requisi-
tos adicionales a la norma EN 1866-1 para la
resistencia a la presion de los extintores de
diéxido de carbono.

12.8.2016

CEN

EN 1983:2013
Vilvulas industriales. Valvulas esféricas de acero.

12.8.2016

CEN

EN 1984:2010
Vilvulas industriales. Vélvulas de compuerta de
acero.

12.8.2016

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Dispositivos de seguridad para la proteccion
contra la presion excesiva. Parte 1: Vélvulas de
seguridad. (ISO 4126-1:2013).

12.8.2016

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Dispositivos de seguridad para la proteccion
contra la presion excesiva — Parte 3: Dispositivos
de seguridad que combinan vélvulas de seguridad
y discos de ruptura (ISO 4126-3:2006)

12.8.2016

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Dispositivos de seguridad para la proteccion
contra la presion excesiva. Parte 4: Vélvulas de
seguridad pilotadas. (ISO 4126-4:2013).

12.8.2016

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Dispositivos de seguridad para la proteccion
contra la presién excesiva. Parte 5: Dispositivos
de seguridad de descarga controlados frente a las
sobrepresiones (CSPRS). (ISO 4126-5:2013).

12.8.2016

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Dispositivos de seguridad para la protecciéon
contra la presién excesiva. Parte 7: Datos
comunes. (ISO 4126-7:2013).

12.8.2016
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CEN EN ISO 9606-1:2017 Esta es la primera | EN ISO 9606-1:2013 28.2.2018
Cualificacién de soldadores. Soldeo por fusion. publicacién Nota 2.1
Parte 1: Aceros (ISO 9606-1:2012)

CEN EN ISO 9606-2:2004 12.8.2016
Cualificacion de soldadores para el soldeo por
fusién. Parte 2: Aluminio y aleaciones de
aluminio. (ISO 9606-2:2004)

CEN EN ISO 9606-3:1999 12.8.2016
Cualificacién de soldadores. Soldeo por fusion.

Parte 3: Cobre y aleaciones de cobre. (ISO 9606-
3:1999)

CEN EN ISO 9606-4:1999 12.8.2016
Cualificacién de soldadores. Soldeo por fusion.

Parte 4: Niquel y aleaciones de niquel. (ISO 9606-
4:1999)

CEN EN ISO 9606-5:2000 12.8.2016
Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion.

Parte 5: Titanio y aleaciones de titanio, circonio y
aleaciones de circonio (ISO 9606-5:2000)

CEN EN ISO 9712:2012 12.8.2016
Ensayos no destructivos. Cualificacién y certifi-
cacion del personal que realiza ensayos no
destructivos. (ISO 9712:2012).

CEN EN 10028-1:2017 Esta es la primera | EN 10028-1:2007 | La fecha de esta publi-
Productos planos de acero para aplicaciones a publicacién +A1:2009 cacién
presion. Parte 1: Prescripciones generales. Nota 2.1

CEN EN 10028-2:2017 Esta es la primera | EN 10028-2:2009 La fecha de esta publi-
Productos planos de acero para aplicaciones a publicacion Nota 2.1 cacion
presion. Parte 2: Aceros no aleados y aleados con
propiedades especificadas a altas temperaturas.

CEN EN 10028-3:2017 Esta es la primera | EN 10028-3:2009 | La fecha de esta publi-
Productos planos de acero para aplicaciones a publicacién Nota 2.1 cacion
presion. Parte 3: Aceros soldables de grano fino
en condicién de normalizado.

CEN EN 10028-4:2017 Esta es la primera | EN 10028-4:2009 La fecha de esta publi-
Productos planos de acero para aplicaciones a publicacién Nota 2.1 cacién
presion. Parte 4: Aceros aleados al niquel con
propiedades especificadas a bajas temperaturas.

CEN EN 10028-5:2017 Esta es la primera | EN 10028-5:2009 | La fecha de esta publi-

Productos planos de acero para aplicaciones a
presion. Parte 5: Aceros soldables de grano fino,
laminados termomecdnicamente.

publicacién

Nota 2.1

cacion
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CEN EN 10028-6:2017 Esta es la primera | EN 10028-6:2009 | La fecha de esta publi-
Productos planos de acero para aplicaciones a publicacién Nota 2.1 cacién

presion. Parte 6: Aceros soldables de grano fino,
templados y revenidos.

CEN EN 10028-7:2016 17.11.2017 EN 10028-7:2007 La fecha de esta publi-
Productos planos de acero para aplicaciones a Nota 2.1 cacién
presion. Parte 7: Aceros inoxidables.

CEN EN 10204:2004 12.8.2016
Productos metalicos. Tipos de documentos de
inspeccion.

CEN EN 10213:2007+A1:2016 12.8.2016

Aceros moldeados para usos a presion.

CEN EN 10216-1:2013 12.8.2016
Tubos de acero sin soldadura para usos a presion.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 1:
Tubos de acero no aleado con caracteristicas
especificadas a temperatura ambiente.

CEN EN 10216-2:2013 12.8.2016
Tubos de acero sin soldadura para usos a presion.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 2:
Tubos de acero no aleado y aleado con
caracteristicas especificadas a temperatura eleva-

da.

CEN EN 10216-3:2013 12.8.2016
Tubos de acero sin soldadura para usos a presion.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 3:
Tubos de acero aleado de grano fino.

CEN EN 10216-4:2013 12.8.2016
Tubos de acero sin soldadura para usos a presion.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 4:
Tubos de acero aleado y no aleado con
caracteristicas especificadas a baja temperatura.

CEN EN 10216-5:2013 12.8.2016
Tubos de acero sin soldadura para usos a presion.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 5:
Tubos de acero inoxidable.

CEN EN 10217-1:2002 12.8.2016
Tubos de acero soldados para usos a presion.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 1:
Tubos de acero no aleado con caracteristicas
especificadas a temperatura ambiente.

EN 10217-1:2002/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
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CEN EN 10217-2:2002 12.8.2016

Tubos de acero soldados para usos a presion.

Condiciones técnicas de suministro. Parte 2:

Tubos soldados eléctricamente de acero aleado

y no aleado con caracteristicas especificadas a

temperatura elevada.

EN 10217-2:2002/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 10217-3:2002 12.8.2016

Tubos de acero soldados para usos a presion.

Condiciones técnicas de suministro. Parte 3:

Tubos de acero aleado de grano fino.

EN 10217-3:2002/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 10217-4:2002 12.8.2016

Tubos de acero soldados para usos a presion.

Condiciones técnicas de suministro. Parte 4:

Tubos soldados eléctricamente de acero no

aleado con caracteristicas especificadas a baja

temperatura.

EN 10217-4:2002/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 10217-5:2002 12.8.2016

Tubos de acero soldados para usos a presion.

Condiciones técnicas de suministro. Parte 5:

Tubos soldados por arco sumergido de acero

aleado y no aleado con caracteristicas especifi-

cadas a temperatura elevada.

EN 10217-5:2002/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 10217-6:2002 12.8.2016

Tubos de acero soldados para usos a presion.

Condiciones técnicas de suministro. Parte 6:

Tubos soldados por arco sumergido de acero no

aleado con caracteristicas especificadas a baja

temperatura.

EN 10217-6:2002/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 10217-7:2014 12.8.2016

Tubos de acero soldados para usos a presion.

Condiciones técnicas de suministro. Parte 7:

Tubos de acero inoxidable.
CEN EN 10222-1:2017 17.11.2017 EN 10222-1:1998 31.10.2017

Piezas de acero forjadas para aparatos a presion.
Parte 1: Requisitos generales.

Nota 2.1
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CEN

EN 10222-2:2017
Piezas de acero forjadas para aparatos a presion.
Parte 2: Aceros ferriticos y martensiticos con

caracteristicas especificadas a temperatura eleva-
da.

17.11.2017

EN 10222-2:1999
Nota 2.1

31.10.2017

CEN

EN 10222-3:2017

Piezas de acero forjadas para aparatos a presion.
Parte 3: Aceros aleados al niquel con propiedades
especificadas a baja temperatura.

17.11.2017

EN 10222-3:1998
Nota 2.1

31.10.2017

CEN

EN 10222-4:2017

Piezas de acero forjadas para aparatos a presion.
Parte 4: Aceros soldables de grano fino de alto
limite eldstico.

17.11.2017

EN 10222-4:1998
Nota 2.1

31.10.2017

CEN

EN 10222-5:2017

Piezas de acero forjadas para aparatos a presion.
Parte 5: Aceros inoxidables martensiticos, auste-
niticos y austeno-ferriticos.

17.11.2017

EN 10222-5:1999
Nota 2.1

31.10.2017

CEN

EN 10253-2:2007
Accesorios para tuberias soldados a tope. Parte 2:
Aceros al carbono y aceros aleados ferriticos con
control especifico.

12.8.2016

CEN

EN 10253-4:2008

Accesorios para tuberias soldados a tope. Parte 4:
Aceros inoxidables forjados austeniticos y auste-
no-ferriticos con requisitos especificos de inspec-
cién.

12.8.2016

EN 10253-4:2008/AC:2009

12.8.2016

CEN

EN 10269:2013

Aceros y aleaciones de niquel para elementos de
fijaciéon para aplicaciones a baja ylo elevada
temperatura.

12.8.2016

CEN

EN 10272:2016
Barras de acero inoxidable para aplicaciones a
presion.

17.11.2017

EN 10272:2007
Nota 2.1

La fecha de esta publi-
cacion

CEN

EN 10273:2016

Barras laminadas en caliente de acero soldable
para aparatos a presién, con caracteristicas
especificadas a temperaturas elevadas.

17.11.2017

EN 10273:2007
Nota 2.1

La fecha de esta publi-
cacion

CEN

EN 10305-4:2016

Tubos de acero para aplicaciones de precision.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 4:
Tubos sin soldadura estirados en frio para
circuitos hidraulicos y neumaticos

12.8.2016
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CEN EN 10305-6:2016 12.8.2016
Tubos de acero para aplicaciones de precision.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 6:
Tubos soldados estirados en frio para circuitos
hidrdulicos y neumaticos.
CEN EN ISO 10931:2005 12.8.2016
Sistemas de canalizacién en materiales plasticos
para aplicaciones industriales. Fluoruro de poli-
vinilideno (PVDF). Especificaciones para los
componentes y el sistema (ISO 10931:2005)
EN ISO 10931:2005/A1:2015 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 12178:2016 17.11.2017 EN 12178:2003 La fecha de esta publi-
Sistemas de refrigeraciéon y bombas de calor. Nota 2.1 cacién
Dispositivos indicadores de nivel de liquido.
Requisitos, ensayos y marcado.
CEN EN 12263:1998 12.8.2016
Sistemas de refrigeracién y bombas de calor.
Dispositivos interruptores de seguridad para
limitar la presion. Requisitos y ensayos.
CEN EN 12266-1:2012 12.8.2016
Vilvulas industriales. Ensayo de vélvulas metéd-
licas. Parte 1: Ensayos de presion, procedimientos
de ensayo y criterios de aceptacion. Requisitos
obligatorios.
CEN EN 12284:2003 12.8.2016
Sistemas de refrigeraciéon y bombas de calor.
Valvulas. Requisitos, ensayos y marcado.
CEN EN 12288:2010 12.8.2016
Valvulas industriales. Valvulas de compuerta de
aleacion de cobre.
CEN EN 12392:2016 12.8.2016
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos
forjados y moldeados. Requisitos especiales para
productos destinados a la fabricacién de equipos
a presion.
CEN EN 12420:2014 12.8.2016
Cobre y aleaciones de cobre. Piezas forjadas.
CEN EN 12434:2000 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Mangueras flexibles
criogénicas.
EN 12434:2000/AC:2001 12.8.2016
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CEN EN 12451:2012 12.8.2016
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos, sin
soldadura para intercambiadores de calor.
CEN EN 12452:2012 12.8.2016
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos sin soldadura,
laminados y aleteados para intercambiadores de
calor.
CEN EN 12516-1:2014 12.8.2016
Vilvulas industriales. Resistencia mecdnica de la
envolvente. Parte 1: Método de tabulacién para
las envolventes de vélvulas de acero.
CEN EN 12516-2:2014 12.8.2016
Vilvulas industriales. Resistencia mecdnica de la
envolvente. Parte 2: Método de célculo para las
envolventes de valvulas de acero.
CEN EN 12516-3:2002 12.8.2016
Valvulas industriales. Resistencia mecdnica de la
envolvente. Parte 3: Método experimental.
EN 12516-3:2002/AC:2003 12.8.2016
CEN EN 12516-4:2014 12.8.2016
Valvulas industriales. Resistencia mecdnica de la
envolvente. Parte 4: Método de célculo para
envolventes de materiales metdlicos distintos del
acero.
CEN EN 12542:2010 12.8.2016
Equipos y accesorios para GLP. Depdsitos
cilindricos estdticos, en acero soldado, fabricados
en serie para el almacenaje de gas licuado de
petrleo (GLP) de volumen inferior o igual a
13 m>. Disefio y fabricacién.
CEN EN 12735-1:2016 12.8.2016
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos, sin
soldadura, para aire acondicionado y refrigera-
cién. Parte 1: Tubos para canalizaciones.
CEN EN 12735-2:2016 12.8.2016
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos, sin
soldadura, para aire acondicionado y refrigera-
cién. Parte 2: Tubos para equipos.
CEN EN 12778:2002 12.8.2016
Articulos para coccién. Ollas a presién para uso
doméstico.
EN 12778:2002/AC:2003 12.8.2016
EN 12778:2002/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
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CEN

EN 12952-1:2015
Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 1: Generalidades.

12.8.2016

CEN

EN 12952-2:2011

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 2: Materiales para las partes de la caldera
sometidas a presion y accesorios.

12.8.2016

CEN

EN 12952-3:2011

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 3: Disefio y célculo de las partes a presion
de la caldera.

12.8.2016

CEN

EN 12952-5:2011

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 5: Fabricacién y construccion de las partes a
presion de las calderas.

12.8.2016

CEN

EN 12952-6:2011

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 6: Inspeccion durante la construccion;
documentacién y marcado de las partes some-
tidas a presion de la caldera.

12.8.2016

CEN

EN 12952-7:2012
Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 7: Requisitos para los equipos de la caldera.

12.8.2016

CEN

EN 12952-8:2002

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 8: Requisitos para los sistemas de combus-
tion de los combustibles liquidos y gaseosos de la
caldera.

12.8.2016

CEN

EN 12952-9:2002

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 9: Requisitos para los sistemas de combus-
tion de los combustibles sélidos pulverizados
para la caldera.

12.8.2016

CEN

EN 12952-10:2002

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 10: Requisitos para la proteccién contra la
presion excesiva.

12.8.2016

CEN

EN 12952-11:2007

Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 11: Requisitos para los dispositivos de
limitacién de la caldera y sus accesorios.

12.8.2016
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CEN EN 12952-14:2004 12.8.2016
Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares-
Parte 14: Requisitos para los sistemas de
desnitrificacién (DENOX) de los humos utilizan-
do amoniaco licuado presurizado y disolucion
acuosa de amoniaco.
CEN EN 12952-16:2002 12.8.2016
Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 16: Requisitos para los sistemas de
combustion en lecho fluidizado y la parrilla para
combustibles sélidos de la caldera.
CEN EN 12952-18:2012 12.8.2016
Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares.
Parte 18: Instrucciones de funcionamiento.
CEN EN 12953-1:2012 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 1: Generalidades.
CEN EN 12953-2:2012 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 2: Materiales para
las partes a presion de las calderas y accesorios.
CEN EN 12953-3:2016 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 3: Disefio y calculo
de las partes a presion.
CEN EN 12953-4:2002 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 4: Ejecucion y
construccion de las partes a presion de la caldera.
CEN EN 12953-5:2002 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 5: Inspeccién du-
rante la construccion, documentaciéon y marcado
de las partes a presién de la caldera.
CEN EN 12953-6:2011 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 6: Requisitos para el
equipo de la caldera.
CEN EN 12953-7:2002 12.8.2016

Calderas pirotubulares. Parte 7: Requisitos para
los sistemas de combustion de combustibles
liquidos y gaseosos para la caldera.
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CEN EN 12953-8:2001 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 8: Requisitos de
proteccién contra la presion excesiva.
EN 12953-8:2001/AC:2002 12.8.2016
CEN EN 12953-9:2007 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 9: Requisitos para
los dispositivos de limitacion de la caldera y sus
accesorios.
CEN EN 12953-12:2003 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 12: Requisitos para
los equipos de combustion de parrilla para
combustibles sélidos en la caldera.
CEN EN 12953-13:2012 12.8.2016
Calderas pirotubulares. Parte 13: Instrucciones de
uso.
CEN EN 13121-1:2003 12.8.2016
Tanques y depdsitos aéreos de pldstico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV). Parte 1: Materias
primas. Condiciones de especificacion y condi-
ciones de aceptacion.
CEN EN 13121-2:2003 12.8.2016
Tanques y depositos aéreos de plastico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV). Parte 2: Materiales
compuestos. Resistencia quimica.
CEN EN 13121-3:2016 12.8.2016
Tanques y depdsitos aéreos de plastico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV). Parte 3: Disefio y
fabricacion.
CEN EN 13134:2000 12.8.2016
Soldeo fuerte. Cualificacion del procedimiento de
soldeo fuerte.
CEN EN 13136:2013 12.8.2016
Sistemas de refrigeracion y bombas de calor.
Dispositivos de alivio de presion y sus tuberfas de
conexién. Métodos de cdlculo.
CEN EN 13175:2014 12.8.2016
Equipos y accesorios para GLP. Especificaciones y
ensayos de las valvulas y accesorios para
recipientes a presién para gases licuados de
petréleo (GLP).
CEN EN 13348:2016 12.8.2016

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de
cobre, sin soldadura, para gases medicinales o
vacio.
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CEN EN 13371:2001 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Acoplamientos para
utilizacion criogénica.
CEN EN 13397:2001 12.8.2016
Vilvulas industriales. Valvulas metdlicas de
membrana.
CEN EN 13445-1:2014 12.8.2016
Recipientes a presion no sometidos a llama.
Parte 1: Generalidades.
EN 13445-1:2014/A1:2014 12.8.2016 Nota 3
CEN EN 13445-2:2014 12.8.2016
Recipientes a presion no sometidos a llama.
Parte 2: Materiales.
EN 13445-2:2014/A1:2016 17.11.2017 Nota 3 La fecha de esta publi-
cacién
CEN EN 13445-3:2014 12.8.2016
Recipientes a presion no sometidos a llama.
Parte 3: Disefio.
EN 13445-3:2014/A1:2015 12.8.2016 Nota 3
EN 13445-3:2014/A2:2016 17.11.2017 Nota 3 La fecha de esta publi-
cacién
EN 13445-3:2014/A3:2017 Esta es la primera Nota 3 28.2.2018
publicacién
CEN EN 13445-4:2014 12.8.2016
Recipientes a presion no sometidos a llama.
Parte 4: Fabricacion.
CEN EN 13445-5:2014 12.8.2016 La fecha de esta publi-
Recipientes a presion no sometidos a llama. cacion
Parte 5: Inspeccién y ensayos.
CEN EN 13445-6:2014 12.8.2016
Recipientes a presion no sometidos a llama.
Parte 6: Requisitos adicionales para el disefio y la
fabricacion de recipientes a presién y piezas
sometidas a presion fabricados en fundicién de
grafito esferoidal.
CEN EN 13445-8:2014 12.8.2016
Recipientes a presién no sometidos a llama.
Parte 8: Requisitos adicionales para recipientes a
presion de aluminio y aleaciones de aluminio.
EN 13445-8:2014/A1:2014 12.8.2016 Nota 3
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CEN

EN 13458-1:2002

Recipientes criogénicos. Recipientes estticos
aislados al vacio. Parte 1: Requisitos fundamen-
tales.

12.8.2016

CEN

EN 13458-2:2002

Recipientes criogénicos. Recipientes estdticos
aislados al vacio. Parte 2: Disefio, fabricacion,
inspeccion y ensayos.

12.8.2016

EN 13458-2:2002/AC:2006

12.8.2016

CEN

EN 13480-1:2017
Tuberfas metélicas industriales. Parte 1: Genera-

lidades.

17.11.2017

EN 13480-1:2012
Nota 2.1

15.12.2017

CEN

EN 13480-2:2017
Tuberfas metdlicas industriales. Parte 2: Materia-
les.

17.11.2017

EN 13480-2:2012
Nota 2.1

15.12.2017

CEN

EN 13480-3:2017
Tuberfas metdlicas industriales. Parte 3: Diseflo y
célculo.

17.11.2017

EN 13480-3:2012
Nota 2.1

15.12.2017

CEN

EN 13480-4:2012
Tuberfas metdlicas industriales. Parte 4: Fabrica-
cioén e instalacion.

12.8.2016

EN 13480-4:2012/A1:2013

12.8.2016

Nota 3

EN 13480-4:2012/A2:2015

12.8.2016

Nota 3

CEN

EN 13480-5:2017
Tuberfas metélicas industriales. Parte 5: Inspec-
cién y ensayos.

17.11.2017

EN 13480-5:2012
Nota 2.1

15.12.2017

CEN

EN 13480-6:2017
Tuberias metadlicas industriales. Parte 6: Requisi-
tos adicionales para tuberfas enterradas.

17.11.2017

EN 13480-6:2012
Nota 2.1

15.12.2017

CEN

EN 13480-8:2017

Tuberias metdlicas industriales. Parte 8: Requisi-
tos adicionales para tuberfas de aluminio y de
aleaciones de aluminio.

17.11.2017

EN 13480-8:2012
Nota 2.1

15.12.2017

CEN

EN 13547:2013
Vilvulas industriales. Vélvulas esféricas de alea-
cién de cobre.

12.8.2016

CEN

EN ISO 13585:2012

Soldeo fuerte. Ensayo de cualificacién de solda-
dores y operadores soldadores de soldeo fuerte.
(ISO 13585:2012).

12.8.2016
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CEN EN 13648-1:2008 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Dispositivos de seguri-
dad para la proteccion contra la presion excesiva.
Parte 1: Vdlvulas de seguridad para el servicio
criogénico
CEN EN 13648-2:2002 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Dispositivos de seguri-
dad para proteccién contra la presion excesiva.
Parte 2: Dispositivos de seguridad con discos de
ruptura para el servicio criogénico.
CEN EN 13709:2010 12.8.2016
Viélvulas industriales. Valvulas de globo y vilvulas
de globo de retencion y regulacién de acero.
CEN EN 13789:2010 12.8.2016
Valvulas industriales. Vélvulas de globo de
fundicion.
CEN EN 13831:2007 12.8.2016
Vasos de expansion cerrados con diafragma
incorporado para su instalacion en sistemas de
agua.
CEN EN 13835:2012 12.8.2016
Fundicién. Fundicion austenitica.
CEN EN 13923:2005 12.8.2016
Recipientes a presion de filamentos tejidos de
PRF. Materiales, disefio, cdlculo, fabricacién y
ensayos.
CEN EN 14129:2014 12.8.2016
Equipos y accesorios para GLP. Vdlvulas de alivio
de presion para recipientes a presion de GLP.
CEN EN 14197-1:2003 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Recipientes estdticos no
aislados al vacio. Parte 1: Requisitos fundamen-
tales.
CEN EN 14197-2:2003 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Recipientes estdticos no
aislados al vacio. Parte 2: Disefio, fabricacion,
inspeccién y ensayo.
EN 14197-2:2003/A1:2006 12.8.2016 Nota 3
EN 14197-2:2003/AC:2006 12.8.2016
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CEN EN 14197-3:2004 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Recipientes estdticos no
aislados al vacio. Parte 3: Requisitos de funciona-
miento.
EN 14197-3:2004/A1:2005 12.8.2016 Nota 3
EN 14197-3:2004/AC:2004 12.8.2016
CEN EN 14222:2003 12.8.2016
Calderas pirotubulares de acero inoxidable.
CEN EN 14276-1:2006+A1:2011 12.8.2016
Equipos a presion para sistemas de refrigeracion y
bombas de calor. Parte 1: Recipientes. Requisitos
generales.
CEN EN 14276-2:2007+A1:2011 12.8.2016
Equipos a presion para sistemas de refrigeracion y
bombas de calor. Parte 2: Redes de tuberfas.
Requisitos generales.
CEN EN 14359:2006+A1:2010 12.8.2016
Acumuladores hidroneumaticos para transmisio-
nes hidraulicas.
CEN EN 14382:2005+A1:2009 12.8.2016
Dispositivos de seguridad para estaciones e
instalaciones de regulacion de presion de gas.
Dispositivos de seguridad de corte de gas para
presiones de entrada inferiores o iguales a 100
bar.
EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 12.8.2016
CEN EN 14394:2005+A1:2008 12.8.2016
Calderas de calefaccién. Calderas con quemadores
de tiro forzado. Potencia térmica nominal inferior
o igual a 10 MW y temperatura méxima de
funcionamiento de 110 °C.
CEN EN 14570:2014 12.8.2016
Equipos y accesorios para GLP. Equipamiento de
recipientes de GLP aéreos y enterrados.
CEN EN 14585-1:2006 12.8.2016
Tuberias metdlicas flexibles corrugadas para
aplicaciones a presion. Parte 1: Requisitos
CEN EN 14917:2009+A1:2012 12.8.2016

Juntas de expansion con fuelles metélicos para
aplicaciones a presion.
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CEN

EN 15001-1:2009

Sistemas de suministro de gas natural. Tuberias de
la instalacion de gas alimentadas a una presién de
operacién superior a 0,5 bar para instalaciones
industriales y superior a 5 bar para instalaciones
industriales y no industriales. Parte 1: Requisitos
funcionales de detalle para el disefio, materiales,
construccién, inspeccién y prueba.

12.8.2016

CEN

EN ISO 15493:2003

Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos
para aplicacién industrial. Acrilonitrilo-butadie-
no-estireno (ABS), poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U) y poli(cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Especificaciones para compo-
nentes y para el sis (ISO 15493:2003)

12.8.2016

EN ISO 15493:2003/A1:2017

17.11.2017

Nota 3

La fecha de esta publi-
cacién

CEN

EN ISO 15613:2004

Especificacion y cualificacién de procedimientos
de soldeo para materiales metdlicos. Cualificacion
mediante ensayos de soldeo anteriores a la
produccion (ISO 15613:2004)

12.8.2016

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metdlicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1:
Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por
arco de niquel y sus aleaciones. (ISO 15614-
1:2004)

12.8.2016

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

12.8.2016

Nota 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

12.8.2016

Nota 3

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metélicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 2:
Soldeo al arco del aluminio y sus aleaciones (ISO
15614-2:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

12.8.2016
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CEN

EN ISO 15614-4:2005

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metélicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 4:
Reparacién mediante soldeo de piezas moldeadas
de aluminio (ISO 15614-4:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

12.8.2016

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metélicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 5:
Soldeo al arco del titanio, circonio y sus
aleaciones (ISO 15614-5:2004)

12.8.2016

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metélicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 6:
Soldeo por arco del cobre y sus aleaciones (ISO
15614-6:2006)

12.8.2016

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metdlicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 7:
Soldeo de recargue. (ISO 15614-7:2007)

12.8.2016

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metélicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 8:
Soldeo de tubos en placas tubulares. (ISO 15614-
8:2016).

12.8.2016

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Especificacion y cualificacion de los procedimien-
tos de soldeo para los materiales metdlicos.
Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 11:
Soldeo por laser y haz de electrones. (ISO 15614-
11:2002)

12.8.2016

CEN

EN ISO 15620:2000
Soldeo. Soldeo por friccién de materiales metd-
licos. (ISO 15620:2000)

12.8.2016

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Recipientes a presién no sometidos a llama.
Requisitos para el disefio y la fabricaciéon de
recipientes a presion y de las partes a presion de
hierro fundido con un alargamiento después de la
rotura inferior o igual al 15 %.

12.8.2016
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CEN EN ISO 16135:2006 12.8.2016
Vilvulas industriales — Vilvulas de bola en
materiales termopldsticos (ISO 16135:2006)

CEN EN ISO 16136:2006 12.8.2016
Vilvulas industriales — Valvulas de mariposa en
materiales termopldsticos (ISO 16136:2006)

CEN EN ISO 16137:2006 12.8.2016
Valvudas industriales — Valvulas antiretomo en
materiales termopldsticos (ISO 16137:2006)

CEN EN ISO 16138:2006 12.8.2016
Valvulas industriales — Vdlvulas de diafragma en
materiales termopldsticos (ISO 16138:2006)

CEN EN ISO 16139:2006 12.8.2016
Vilvulas industriales — Vélvulas de compuerta
de materiales termopldasticos (ISO 16139:2006)

CEN EN 16767:2016 12.8.2016
Valvulas industriales. Valvulas antirretorno de
acero y de fundicion.

CEN EN ISO 21009-2:2015 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Recipientes estdticos
aislados al vacio. Parte 2: Requisitos de funciona-
miento. (ISO 21009-2:2015).

CEN EN ISO 21013-3:2016 12.8.2016
Recipientes criogénicos. Dispositivos de alivio de
presion para el servicio criogénico. Parte 3:

Determinacion del tamafio y de la capacidad.
(ISO 21013-3:2016).

CEN EN ISO 21028-1:2016 17.11.2017 EN 1252-1:1998 La fecha de esta publi-
Recipientes criogénicos. Requisitos de tenacidad Nota 2.1 cacién
para los materiales a temperatura criogénica.

Parte 1: Temperaturas inferiores a - 80 °C. (ISO
21028-1:2016).
CEN EN ISO 21787:2006 12.8.2016

Vilvulas industriales — Viélvulas de globo en
materiales termopldsticos (ISO 21787:2006)

(')  OEN: organizacién europea de normalizacién:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tél.+32 25500811; fax +32 25500819 (http:/[www.cen.eu)

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tél.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tél. +33 492944200; fax +33 493654716, (http:/[www.etsi.eu)

Nota 1:

Generalmente la fecha limite para obtener presunciéon de conformidad serd la fecha de la retirada («down),
indicada por la organizacién europea de normalizacion, pero se llama la atencién de los usuarios de estas normas
sobre el hecho de que en ciertas ocasiones excepcionales pudiera ser otro el caso.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Nota 2.1: La norma nueva (o modificada) tiene el mismo campo de aplicacién que la norma sustituida. En la fecha
declarada, la norma sustituida deja de otorgar presuncion de conformidad con los requisitos esenciales, o con
otros requisitos, de la legislacion pertinente de la Unidn.

Nota 2.2: La norma nueva tiene un campo de aplicacién mds amplio que las normas sustituidas. En la fecha declarada las
normas sustituidas dejan de otorgar presunciéon de conformidad con los requisitos esenciales, o con otros
requisitos, de la legislacion pertinente de la Union.

Nota 2.3: La norma nueva tiene un campo de aplicacién mds limitado que la norma sustituida. En la fecha declarada la
norma sustituida (parcialmente) deja de otorgar presuncién de conformidad con los requisitos esenciales, o con
otros requisitos, de la legislacion pertinente de la Unidn para los productos o servicios que pertenecen al campo
de aplicacion de la norma nueva. No se ve afectada la presuncion de la conformidad con los requisitos esenciales,
o con otros requisitos, de la legislacion pertinente de la Unién por lo que se refiere a los productos o servicios que
siguen estando en el campo de aplicacién de la norma (parcialmente) sustituida, pero que no pertenencen al
campo de aplicacion de la norma nueva.

Nota 3: En caso de modificaciones, la norma referenciada es la norma EN CCCCC:YYYY, sus modificaciones previas, si las
hubiera, y esta nueva modificacion; la norma retirada y sustituida, por lo tanto, consiste en la norma EN CCCCC:
YYYY y sus modificaciones previas, si las hubiera, pero sin la nueva modificacién. En la fecha declarada, la norma
sustituida deja de otorgar presuncion de conformidad con los requisitos esenciales, o con otros requisitos, de la
legislacion pertinente de la Unién.

NOTA:

— Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en las organizaciones europeas de
normalizacién o en los organismos nacionales de normalizacién, cuya lista se publica en el Diario Oficial de la Unidn
Europea de conformidad con el articulo 27 del Reglamento (UE) n® 1025/2012 (*).

— Las organizaciones europeas de normalizacién adoptan las normas armonizadas en inglés (el CEN y el CENELEC
también las publican en alemdn y en francés). Luego, los organismos nacionales de armonizacién traducen los titulos de
las normas armonizadas a todas las demds lenguas oficiales de la Unién Europea que se requieran. La Comision Europea
no es responsable de la exactitud de los titulos que se le presentan para su publicacion en el Diario Oficial.

— Las referencias a las correcciones de errores «[...]/AC:AAAA» solo se publican con fines informativos. Las correcciones
de errores eliminan errores de impresion, lingiiisticos o similares de un texto y pueden hacer referencia a una o a varias
versiones lingiiisticas (inglés, francés y/o alemdn) de una norma, tal y como ha sido adoptada por la organizacién
europea de normalizacién.

— La publicacién de las referencias en el Diario Oficial de la Unién Europea no implica que las normas estén disponibles en
todas las lenguas oficiales de la Unién Europea.

— Esta lista reemplaza las listas anteriores publicadas en el Diario Oficial de la Union Europea. La Comision Europea
garantiza la puesta al dia de la presente lista.

— Para obtener mds informacién sobre normas armonizadas y otras normas europeas consulte la direccion siguiente:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

() DO C 338 de 27.9.2014, p. 31.


http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

